
EN ISO 3581-A: EZ 18 16 5 LR 32 
EN 1600:  EZ 18 16 5 LR 32
AWS:   E 317 L-17 

1.4440

Capilla 317-17

Cr-Ni-Mo 1.4439, 1.4438, 1.4429 

C max. 0,03 / Cr 18-19 / Ni 16-17 / Mo 4,0-5,0 / N 0,1 / Fe - 

600
44

(L=5d): 30 %
-V):

  - 

     300 

Ø
2,0 300 40-60 =(+)~
2,5 300 50-90
3,25 350 80-110
4,0 350 100-150
5,0 450 150-200


